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Resumo — Resisténcia dos materiais | — Teorias de falha

O QUE E FALHA?

e Para materiais ducteis: A falha irA ocorrer quando se der inicio ao
escoamento do material.

e Para materiais frageis: A falha ird ocorrer quando material atingir a
ruptura.

Obs.: Essas definicbes s6 valem para o estado uniaxial de tensdes, ou seja,
guando a tensdo sobre o corpo é considerada apenas em uma direcao.

TEORIAS DE FALHA PARA MATERIAIS FRAGEIS
e Teoria da méxima tenséo principal

“O elemento estrutural fraturara quando a maxima tensao principal atingir o limite
de resisténcia (o, = o) observado no material em ensaio de tragdo uniaxial.”

Para o estado plano de tensdes: Envelope de escoamento
|O'1| ZO'f ou |0'2| ZO'f o5

Obs.: Teoria restrita a materiais
frhgeis com diagramas de tensé&o-
deformacéo similares em tracédo e
compressao.

e Teoriade falha de Mohr —y o,

“O elemento estrutural fraturara se o
estado de tensbes extrapolar o
envelope de circulos de tenséo
definidos por ensaios de ruptura sob
diferentes carregamentos.” Envelope de escoamento
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Obs.: A teoria considera materiais isotropicos e homogéneos, sem a presenca
de defeitos.

TEORIAS DE FALHA PARA MATERIAIS DUCTEIS
e Teoria da maxima deformacdao principal

“O elemento estrutural escoara quando a maxima deformacgao principal atingir a
deformagéo do limite de escoamento (€,) em tragdo uniaxial.”

Para o estado plano de tensdes:
le1| = €, ouley| = &,
e Teoria da maxima tensao cisalhante

“O elemento estrutural escoara quando a tenséo cisalhante absoluta maxima
atingir a tenséo cisalhante requerida para o escoamento do material em tracao
uniaxial.”

Para o estado plano de tensdes:

Quando as tensdes principais tém 0s mesmaos sinais:
loy| = 0, ; |o,]| = o,

Quando as tensdes principais tém sinais opostos:

loy — 03] = o,

Circulo de Mohr para o corpo de prova

Corpo de prova de ensaio de tragdo sujeito somente a forgas trativas
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Envelope de escoamento
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Teoria da maxima energia de distorgcéao

Ty

‘O elemento estrutural escoarda quando a energia de distorgdo especifica
maxima atingir a energia de distor¢cdo requerida para o escoamento do material

em tracao uniaxial.”

Para o caso de tensao no plano ou biaxial:

02 — 0,0, + 02 =0,
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